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9.5.

Der chemische Name fiir dieses Polyamid 6,6 ist noch schwieriger
auszusprechen: Polyhexamethylenadipamid.

Du kannst einmal versuchen, einen langen Perlon®- oder Nylon-
faden herzustellen. Am besten geht es, wenn dir jemand dabei hilft.
Erhitze einige PA-Granulate auf einem Loffel und ziehe mit einem
Streichholz einen Faden aus der Schmelze. Wickle ihn anschlieBend
um einen Bleistift und drehe nun so langsam weiter, daB der Faden
nicht reiBt. Vielleicht muBt du mehrere Male versuchen, bis es dir
gelingt.

An dem Beispiel des Polyamid wird dir sicher deutlich, wie groB
der Anwendungsbereich der Kunststoffe sein kann. Ein und dasselbe
Produkt 148t sich ebenso fiir groBe Schiffsschrauben verwenden wie
fir sehr feine Bekleidungsstiicke. AuBerdem kann man den Fasern
eine so hohe Zugfestigkeit verleihen, daB sie sich als Angelschniire
eignen.

Abb. 46. und 47. Formteile aus PA Werkfotos BASF
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